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I. PRESCRICOES GERAIS

I.1. A selecao dos materiais a usar na ligagdo entre betoes ou argamassas de idades diferentes deve ter
em conta que se deve procurar assegurar a colagem perfeita entre o betio existente e o novo. Deve
garantir-se que os materiais a aplicar possam assegurar uma resisténcia da junta de ligagado compativel
com as tragoes que ai se vao instalar.

1.2. A resisténcia da ligacao devera garantir uma forca de tragao resistente de pelo menos 2 MPa no
ensaio de “pull off”’, a realizar aos 28 dias.

I.3.  Os materiais a utilizar deverao ser propostos pelo Empreiteiro a Fiscalizagio acompanhados de

amostras e das respetivas especificagbes de fabrico e de comportamento e dos certificados de
garantia existentes.
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